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Proclinic
Expert Bulk Fill

Il restauro
piu rapido

Il composito Proclinic Expert Bulk Fill
e ideale per i restauri di grandi cavita.

CASO CLINICO

1 Elemento 36 con endodonziarealizzata. Dopoil lavaggio, si applica I'’Adesivo
a Mordenzatura Totale Proclinic Expert per la sigillatura immediata della
cavita.

2 Applicazione del Composito Nano Flow A3,5 Proclinic Expert come base.
Questo materiale si comportain modo ideale in quanto, grazie al suo grado
regolato di fluidita, si mantiene a lungo nel sito di applicazione.

3 Riempimento della cavita con il nuovo Composito Bulk Fill Proclinic
Expert con due incrementi di 2-3 mm, fotopolimerizzando ciascuno per
20 secondi. La compattazione del materiale &€ semplice e realizzabile in
modo convenzionale.

4 Applicazione del Composito Nano lbrido Incisale in un unico strato finale,
cercandodiimitareuntonosmaltatoedinondareunaspettomonocromatico
alrestauro.

5 Pulizia e conformazione dell’anatomia occlusale dell’'elemento tramite frese
per turbina e grana fine.

6 Regolazione occlusale, pulizia e lucidatura finale del restauro in bocca
tramite frese di contrangolo a bassa velocita.



Proclinic
Expert
Nano Flow

Il tuo composito
piu versatile

Il composito Proclinic Expert Nano Flow
garantisce buoni risultati nel restauro
del colletto dentale grazie alla sua ottima flessibilita.

CASO CLINICO

1/2 |l paziente si presenta in studio con una carie di classe V sull'elemento
44. Dopo la rimozione della carie e il posizionamento del filo retrattore,
si procede con l'utilizzo del Gel Acido Mordenzante Proclinic e con
I'applicazione dell’Adesivo a Mordenzatura Totale Proclinic Expert.

3 Applicazione del Composito Nano Flow A3,5 Proclinic Expert.
Successivamente, si applica il Composito Nano Ibrido A3,5 Proclinic Expert
e, per finire, il Composito Nano lbrido Incisale Proclinic Expert.

4 Rimozione del filo retrattore e pulizia con frese diamantate a grana fine e
con coppette di gomma a bassa velocita.

5 Risultato finale immediato.



Proclinic
Expert
Nano lbrido

Il tuo composito
piu versatile

Il composito Proclinic Expert Nano lbrido
dimostra di essere un materiale perfetto sia per i restauri anteriori che posteriori.

CASO CLINICO

1 Carie penetrante distale nell'elemento 25 senza coinvolgimento pulpare.

2 Dopo la rimozione del tessuto cariato si applica una matrice sezionale e si
procede alla mordenzatura totale con I'Acido Gel Mordenzante Proclinic

per 20 secondi.

3 Successivamente si utilizza 'Adesivo a Mordenzatura Totale Proclinic
Expert per 20 secondi.

4 Il fondo della cavita viene ricoperto con la base Composito Nano Flow B2
Proclinic Expert. Si polimerizza per 20 secondi.

5 Il punto di contatto si realizza con il Composito Nano Ibrido C3 Proclinic
Expert.

6 Lo strato superiore viene ricoperto con il Composito Nano Ibrido Incisale
Proclinic Expert.

7 Risultato finale dopo la pulizia e la lucidatura con coppette digomma a bassa
velocita.

8 Integrazione del restauro nella cavita orale.



Il composito Proclinic Expert Nano lbrido
contiene un agente fluorescente che
garantisce al dente un aspetto naturaleed &
molto facile da lavorare.
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Il paziente si presenta in studio con fratture di lungo periodo sugli elementi
11 e 21. Richiede una soluzione economica e rapida degli elementi. Si
effettuano un controllo RX e prove di vitalita sull’elemento 21. Si propone
una gengivectomia su questo elemento per migliorarne le proporzioni e una
simulazione di fessura verticale, ma il paziente non & interessato.

Dopo la preparazione, si procede alla mordenzatura totale con I'Acido Gel
Mordenzante Proclinic per 20 secondi.

Risultato della mordenzatura con ’Acido Gel Mordenzante Proclinic.

Applicazione di una striscia di acetato trasparente e posizionamento
dell’Adesivo a Mordenzatura Totale Proclinic Expert sugli elementi 11 e
21 per 20 secondi. Successivamente si applica il Composito Nano lbrido
Incisale Proclinic Expert sull’elemento 11.

Applicazione di uno strato di Composito Nano Ibrido A3 Proclinic Expert e
rivestimento con la tonalita incisale.

Pulizia iniziale del restauro con diga di gomma ancora posizionata.
Pulizia e lucidatura finale con coppette di gomma e pasta brillantante.
Risultato finale.



Il Composito Bulk Fill Proclinic Expert si comporta in modo molto soddisfacente nella maggior parte dei
casi.

Il suo utilizzo principale & quello di corpo nei restauri profondi posteriori, poi ricoperto da uno strato finale di
un materiale piu estetico. Sorprende la sua facilita di lavorazione e la sua facile compattazione nella cavita.

Eventualmente pud anche essere applicato direttamente nella cavita, grazie alla lucentezza e al mimetismo
che lo caratterizzano. Sia in un caso che nell’altro, € sempre raccomandabile accompagnarlo all’applicazione
del Composito Nano Flow Proclinic Expert nel fondo della cavita.
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Dott. Carlos Gargallo Gallego
Studio odontoiatrico Carlos Gargallo

« Laureato in Odontoiatria all’'Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

« Dottorato in estetica dentale avanzata presso la Sociedad Catalana de
Odontoestomatologia (SCOE)

« Corso modulare di specializzazione in chirurgia plastica parodontale e perimplantare
« Corso modulare di ROG e chirurgia mucogengivale

« Odontoiatra di riferimento e relatore a livello nazionale a eventi e manifestazioni
relativi a implantologia, radiologia e 3D

« 20 anni ‘ « Referente erelatore
nell’estetica dentale avanzata. in estetica conservativa:

Implantologia, radiologia, 3D.
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